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1 Härteprüfungen

DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe – Härteprüfung nach Brinell – Teil 1: Prüfverfahren
2015-02

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers – Teil 1: Prüfverfahren
2024-01

DIN EN ISO 9015-1 Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
2011-05 Härteprüfung – Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbindungen

2 Zugversuche

DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur
2020-06

DIN EN ISO 6892-2 Metallische Werkstoffe – Zugversuch – Teil 2: Prüfverfahren bei erhöhter Temperatur
2018-09

DIN EN 10164 Stahlerzeugnisse mit verbesserten Verformungseigenschaften senkrecht zur 
2018-12 Erzeugnisoberfläche – Technische Lieferbedingungen - Zugversuch

DIN EN ISO 4136 Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen -
2022-09 Querzugversuch

3 Biegeversuche

DIN EN ISO 7438 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch
2021-03

DIN EN ISO 9017 Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
2018-04 Bruchprüfung

DIN EN ISO 5173 Zerstörende Prüfungen von Schweißnähten an metallischen Werkstoffen –
2023-05 Biegeprüfungen

SEP 1390 Aufschweißbiegeversuch
1996-07

4 Schlagversuche

DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe – Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy -
2017-05 Teil 1: Prüfverfahren

DIN EN ISO 9016 Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
2022-07 Kerbschlagbiegeversuch – Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung

Seite: 1 von 2 A.W. Freigabe: 08.10.2025

Verzeichnis der angewendeten Prüfverfahren gemäß flexiblem

Geltungsbereich Kategorie A



Qualitätsmanagement-Formblatt
________________________________________________________________________________

5 Makroskopische Untersuchungen

DIN EN ISO 17639 Zerstörende Prüfung von Schweißverbindungen an metallischen Werkstoffen - 
2022-05 Makroskopische und mikroskopische Untersuchungen von Schweißnähten

6 Technologische Rohrringversuche

DIN EN ISO 8492 Metallische Werkstoffe – Rohr - Ringfaltversuch
2014-03

DIN EN ISO 8493 Metallische Werkstoffe – Rohr - Aufweitversuch
2004-10

Der APW Allgemeiner Prüfservice für Werkstoffe GmbH ist, ohne dass es einer vorherigen Information und 
Zustimmung  der  DAkkS  bedarf,  die  Anwendung  der  hier  aufgeführten  genormten  oder  ihnen 
gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-18512-01-00
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